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Elastyczna, zelowa zaprawa

r Baumit FlexUni Gel
" klejowa do plytek

innowacyjna receptura zelowa
doskonata urabialnos¢ i obrobka
wysoka wydajnosé i szeroki zakres grubosci

Elastyczna, wodo- i mrozoodporna, hydraulicznie wiazaca, modyfikowana polimerami, cementowa zaprawa klejowa o formule zelowej.
Grubos¢ warstwy 2-15 mm. Klasa C2 TE zgodnie z normg EN: 12004. Posiada certyfikat EMICODE EC1 7S |

Formuta zelowa - umozliwia dostosowanie konsystencji kleju do indywidualnych preferencji wykonawcy i konkretnego zastosowania
- od gestej i kremowej masy, az do ptynnej (zapewniajac wysokg przyczepnosc). Tiksotropowa - 0 zmniejszonym sptywie (przy uzyciu
dolnej granicy wody) oraz o wydtuzonym czasie otwartym. Pozwala uzyskaé zuzycie mniejsze nawet o ok. 10% w poréwnaniu do stan-
dardowej zaprawy klejowe;j.

Przeznaczona do przyklejenia réznego rodzaju okfadzin ceramicznych i kamiennych Sredniego i duzego formatu - ptytek ceramicz-
nych, gresowych, mozaiki ceramicznej, glazury i terakoty, o niskiej i standardowej nasiakliwosci. Do stosowania na wszelkie podtoza
mineralne oraz powierzchnie o zwiekszonych obcigzeniach mechanicznych i termicznych, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw np. na
tarasach, balkonach, schodach itp. oraz na podtoza z ogrzewaniem podtogowym.

Klasyfikacja: C2 TE wg PN-EN 12004:2002
Czas obrobki: ok. 4 godz.

Czas otwarty: ok. 30 min.

Czas korekty: ok. 5 min.

Max. grubos¢ warstwy: 15 mm

Min. grubos¢ warstwy: 2mm

Baumit FlexUni Gel 25 kg
Zuzycie ok. 1,4 kg/m2/mm
Zapotrzebowanie wody  ok. 8- 9,5 |/25kg

Worek 25 kg, 42 wor./pal. = 1050 kg
W suchym i chtodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na worku.
Stata kontrola jakosci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapoznac sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl
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Podtoze

Przygotowanie

podtoza

Obrobka

Wskazowki

Podtoze musi by¢ czyste, suche, nieprzemarzniete, odpylone i odttuszczone, wolne od wykwitéw, nosne i pozbawione luznych czastek.
Zaprawe mozna stosowaé na podtoza mineralne np. beton, jastrych, gazobeton, klinkier, gotowe tynki cementowe i gipsowe, piyty
gipsowo-kartonowe, gipsowe Scienne ptyty budowlane, podktady podtogowe na bazie siarczanu wapnia - w tym anhydrytowe (odpo-
wiednio zagruntowane).

Nie stosowa¢ na: drewno, metal, tworzywa sztuczne, podtoza na bazie cementu przed zakofnczeniem proceséw wigzania.

Podtoze oczysci¢ z pytu, kurzu, oraz zagruntowaé odpowiednim preparatem: w przypadku podtozy chtonnych - Baumit Grund, w przy-
padku podtozy niechtonnych - Baumit SuperPrimer.

Zalecane narzedzia: wolnoobrotowe mieszadto elektryczne, pojemnik do mieszania, kielnia, paca zebata, gabka.

Do czystego pojemnika wla¢ odpowiednig iloS¢ wody - zaleznie od wymaganej konsystencji kleju, wsypac zawarto$é worka, a nastepnie
wymieszac wolnoobrotowym mieszadtem do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy (czas mieszania ok. 3 minuty). Rozro-
biony klej nalezy odstawi¢ na ok. 5 minut i ponownie krétko wymieszac.

W przypadku klejenia oktadzin na Scianach i wymaganym zmniejszonym sptywie, nalezy stosowac dolny zakres ilosci wody. Uzywajac
odpowiedniej pacy zebatej, nanosi¢ zaprawe klejowg rownomiernie na podtoze (pace utrzymywac podczas rozprowadzania zaprawy
pod katem ok. 45 stopni do podtoza). Na powierzchniach narazonych na wieksze obcigzenia oraz na zewnatrz, zaleca sie naktadanie
kleju metoda kombinowana (nanoszenie zaprawy klejacej na podtoze i spodnig powierzchnie ptytki).

Klei¢ wytacznie Swiezg zaprawa, ewentualne jej pozostatosci usuwac zwilzona gabka.

Zalecane pokrycie spodu ptytki klejem (wypetnienie przestrzeni podptytkowej):
B wewnatrz budynkéw > 65%
B na zewnatrz budynkéw oraz przy ogrzewaniu podtogowym > 90%.

Przestrzega¢ norm, wytycznych i innych informacji technicznych dotyczacych podtoza i oktadzin.

Nie stosowaé w temperaturze ponizej + 5°C lub powyzej +30°C, w deszczu, przy bezpoSrednim nastonecznieniu, silnym wietrze lub
przeciggach. Przez ok. 12 godzin® chroni¢ klejong powierzchnie przed obcigzeniami mechanicznymi i termicznymi - nie chodzi¢ oraz
nie obcigza¢ utozonych ptytek. Ptytki spoinowaé po ok. 24 godzinach (czas zalezny od grubosci kleju).

* Podany czas dotyczy warunkow aplikacji w temperaturze +20 °C i 60 % wilgotnoSci. Wieksza grubos¢ kleju, ilo§¢ wody zarobowej
oraz w ysoka wilgotnoS¢ powietrza i nizsze temperatury znaczaco wydtuzajg czas schniecia.

Do zaprawy klejowej nie dodawac zadnych innych materiatow!

Nie moczy¢ podtoza ani ptytek!

Wieksze formaty ptytek oraz waskie spoiny znacznie wydtuzajg czas wysychania zaprawy.

W przypadku kamienia naturalnego zalecane jest wykonanie prébnego klejenia (ryzyko przebarwien).

Bezwzglednie przestrzega¢ podanego czasu otwartego naniesionej na podtoze zaprawy klejowej. Po przekroczeniu tego czasu zaprawe
nalezy usunac.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniajg one nabywcy od sprawdzenia na wtasng odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwosé zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazuja nasze ,0g6Ine warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegnaé u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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