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Lista podstawowych rozwigzan dla systeméw podtogowych Baumit

Lp. | Nrdetalu | Podktady podtogowe
1 11.1 Samopoziomujacy podktad podtogowy na podtozu nosSnym.
2 11.2 Posadzka cementowa na podtozu betonowym, normalnie wysychajaca.
3 11.2 Posadzka cementowa na podtozu betonowym, btyskawicznie wysychajaca.
4 11.1 Samopoziomujgcy podktad podtogowy na warstwie rozdzielajgce;j.
5 11.3 Posadzka cementowa na warstwie rozdzielajgcej, normalnie wysychajaca.
6 11.3 Posadzka cementowa na warstwie rozdzielajgcej, btyskawicznie wysychajaca.
7 11.4 Samopoziomujgcy podktad podtogowy na warstwie izolacji akustycznej.
8 11.5 Posadzka cementowa na warstwie izolacji akustycznej, normalnie wysychajgca.
9 11.5 Posadzka cementowa na warstwie izolacji akustycznej, btyskawicznie wysychajaca.
10 11.6 Samopoziomujgcy podktad podtogowy z wodnym ogrzewaniem podtogowym.
11 11.7 Posadzka cementowa z wodnym ogrzewaniem podtogowym, normalnie
wysychajaca.
12 11.7 Posadzka cementowa z wodnym ogrzewaniem podtogowym, btyskawicznie
wysychajaca.
13 11.8 Samopoziomujgcy podktad podtogowy z elektrycznym ogrzewaniem podtogowym.
14 11.9 Samopoziomujgcy podktad podtogowy na ptytkach ceramicznych, lastriko.




